
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต ( SLUMP TEST ) 
 

 
 
 
รายละเอยีดทัว่ไป  
เป็นชุดทดสอบเพ่ือหาค่าความขน้เหลวของคอนกรีต โดยวธีิหาค่าการยบุตวั 
ตามมาตรฐานASTM C 143, AASHTO T 23, T 119, T 126  
 
รายละเอยีดทางเทคนิค  
1.แบบหล่อตวัอยา่งคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหวัตดั ท าดว้ยสแตนเลสเสน้ผา่ศูนยก์ลางท่ีฐาน 8 น้ิว 
เสน้ผา่ศูนยก์ลางบนยอด 4 น้ิว สูง 12 น้ิว  1 อนั 
2.เหลก็กระทุง้ (Tamping Rod)   1 อนั  
3.ถาดรอง (Tray) ขนาด 24 x 24 น้ิว ท าจากโลหะผสม 1 ใบ 
4.ท่ีตกั (Scoop) ใชต้กัคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อนั  
5.แปรงทองเหลืองดา้มไม ้1 อนั  
6.เกรียงส าหรับปาดตวัอยา่ง 1 อนั  
 


